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1. Ausfertigung

Gegenstand: ACO Betonlichtschacht 1020 x 1500 x 500 -
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auf WU-Beton
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1 Aufgabenstellung

Im Auftrag der ACO Hochbau Vertrieb GmbH soll die Dichtigkeit des Anschlusses des ACO Be-
tonlichtschachtes 1020 x 1500 x 500 auf Beton mit hohem Wassereindringwiderstand untersucht
werden. Die Dichtigkeitsprufung erfolgt bei einer Aufstauhéhe des Wassers entsprechend der
Oberkante des zu priifenden Lichtschachtes.

2 Grundlagen der Priifungen

Fur die Bearbeitung der Aufgabenstellung wurden vom Auftraggeber folgende Elemente und Ma-
terialien zur Verfiigung gestellt:

Tabelle 1: Probeneingang /
Proben- Anzahl | Probenbezeichnung Leipzig GmbH || v
eingangs-
Nr.
SAC 07
2926 1 Stuck | Betonlichtschacht 1520 x 1000 x 2000 \\ NB_ 0809 ]
2927 1 Stuck | L-Winkel Wand 1000 x 2400 x 2600

Abdichtungsband ACO Dichtffix fur druckwasserdichte Lichtschachtmontage,

928 3 Stlck | Rollenlange: 5,5 m; (Artikel-Nr.: 360564)
2929 1 Stuck | ACO Betonlichtschacht 1020 x 1500 x 500
" ACO Verschluss fir Lichtschéchte (Edelstahl), druckwasserdicht
o 1StUck | Artikel-Nr.. 35583)
2932 4 Stuck | fischer Bolzenanker FBZ 16/25/A4 mit Beilagscheibe 17x50x3 A2
2 Gegenstand der Priifungen
21 Betonuntergrund

Fr den direkten Anschluss von Betonlichtschéchten an Beton- / Stahlbetonwznde werden fol-
gende Anforderungen an den Beton und dessen Oberflachenbeschaffenheit gestellt:
— fester und tragfahiger Untergrund aus Beton mit hohen Wassereindringwiderstand, trocken bis

mattfeucht
— Oberfléache ebenflachig, frei von Kiesnestern, Rissen, Lunkern, Zementschlamme, Staub,

Schalélresten und anderen Verunreinigungen

2.2 ACO Betonlichtschacht 1020x1500x500

Bei dem zu prifenden ACO Betonlichtschacht 1020x1500x500 handelt es sich um ein Stahlbe-
tonfertigteil, dessen Innenflachen in Sichtbetonqualitét ausgefihrt sind. Die Zahlen stehen fir die
jeweils lichten MaRe von Breite x Héhe x Tiefe.
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Der Lichtschacht kann mit einem begehbaren oder PKW-befahrbaren Maschenrost abgedeckt
werden. Durch eine Abflussoffnung am Tiefpunkt des Lichtschachtbodens wird anfallendes Ober-
flachenwasser in die anzuschlieBende Grundleitung abgefiihrt. Gegenstand der Prifung ist das
vorangehend beschriebene Lichtschachtelement, bei dem die am Lichtschachtboden vorhan-
dene Abflusséffnung fur die Untersuchungen druckwasserdicht verschlossen wurde.

2.3 Befestigung und Abdichtung

Die Befestigung des Lichtschachtes am Untergrund erfolgt an den vier dafiir vorgesehenen Ver-
schraubungspunkten des Lichtschachtes. Dabei handelt es sich um vier 80 mm breite Winkel mit
den Abmessungen 152 x 80 x 8 [mm] (Standardwinkel = Halter kurz) in verzinkter Ausfiihrung
bzw. in der hier verwendeten Edelstahl-Ausfiihrung, die bereits werkseitig am Lichtschacht ver-
schraubt werden.

Die Abdichtung des Ubergangs zwischen Lichtschacht und Betonwand erfolgt im Rahmen der
Montage durch das Anpressen des zuvor an den Stirnseiten des Lichtschachtes umlaufend
strangférmig aufgetragenen Dichtungsbandes auf Butylkautschukbasis mit der Bezeichnung

ACO Dichtfix (17 mm x 17 mm).

Nach dem Setzen der fischer Bolzenanker FBZ 16/25/A4 in der Betonwand wird der Lichtschacht
von oben Uber den Ankerstangen abgesetzt und mit dem Anziehen der Muttern an die Wand
gezogen. Durch das Anziehen der Muttern wird das Dichtungsband an die Betonyanﬂ'g'@es,it
und dichtet den Ubergang zwischen Untergrund und Lichtschacht ab. MFPﬂ ' Y

Leipzig GmbH || v

3 Versuchsaufbau und -durchfiihrung

3.1 Allgemeines

Zur Dichtigkeitspriifung des Anschlusses des Betonlichtschachtes auf dem B
wurde ein Winkelstiitzelement aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand mit den Abmes-
sungen von ca. 2,4 x 2,6 x 1,2 [m] vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt. An diesem Stahlbe-
ton-Fertigteil konnte die Montage des zu prifenden Lichtschachtes vorgenommen werden.

Die Befestigung und Abdichtung des Lichtschachtes erfolgte wie nachfolgend beschrieben durch
zwei Vertreter des Auftraggebers.

3.2 Befestigung und Abdichtung der Betonlichtschichte

— Verschluss des Lichtschachbodens mit dem Verschlussdeckel (Probeneingangs-Nr.: 2931),
Anlage 1, Bild 1

— Ausrichten des Lichtschachtes an der Riickseite der Winkelstitzwand

— Anzeichnen und Bohren der Lécher @ 16 mm, min t = 133 mm der beiden unteren Befesti-
gungswinkel an deren seitlich offenen Aussparungen und Setzen der beiden unteren Bolzen-
anker, Anlage 1, Bild 2

— strangférmiger Auftrag des Butylbandes ACO Dichtfix (Probeneingangs-Nr.: 2928) an den
Stirnseiten des Lichtschachtes (Abstand zu den duReren Rander: ca. 1 cm), Anlage 1, Bild 3
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— Absetzen des Lichtschachtes auf den unteren Bolzenankern und Bohren der oberen Lécher in
den Beton durch die Durchgangsbohrungen der Befestigungswinkel und Setzen der oberen
Bolzenanker, Anlage 1, Bild 4

— Anziehen der Muttern aller Bolzenanker bei gleichzeitigem Komprimieren des Butylbandes,
Anlage 1, Bild 5

Fur die Realisierung der Wasserbeaufschlagung bis Oberkante Lichtschacht wurde vom Auftrag-
geber ein GroBlichtschacht aus Stahlbeton zur Verfugung gestellt, der Uber dem zu prifenden
Element an der Winkelstiitzwand befestigt wurde. Die Befestigung und Abdichtung erfolgte ana-
log des zu priifenden Betonlichtschachtes.

3.3 Priifung

Fur die Wasserbeaufschlagung wurde tiber dem montierten ACO Betonlichtschacht der vom Auf-
traggeber bereitgestellte Beton-GroRlichtschacht (Probeneingangs-Nr.: 2926) so auf der Winkel-
stutzwand befestigt, dass die Wasserftillung bis zur Oberkante des zu priifenden Lichtschachtes
gewdbhrleistet war, Anlage 1, Bild 6.

Fur die nach einer 24-stiindigen Wartezeit beginnende 28-tégige Dichtigkeitspriifung wurde der
Hohlraum zwischen den Lichtschéchten bis zur Oberkante des inneren Lichtschachtes mit Was-
ser gefullt.

4 Ergebnisse

Die Dichtigkeitsprufung des ACO Betonlichtschachtes 1020 x 1500 x 500 der ACO Hochbau Ver-
trieb GmbH in Verbindung mit dem Abdichtungsband ACO Dichtfix und den zugehérigen Befes-
tigungsmitteln erfolgte mit einem von auen wirkenden Wasserdruck entsprechend einer Was-
serséule bis zur Oberkante des Lichtschachtes tber einen Zeitraum von 28 Tagen. Die auf der
Innenseite des Lichtschachtes durchgefiihrte visuelle Kontrolle auf eventuelle Wassereintrittsstel-
len zeigte, dass der Lichtschachtanschluss in Verbindung mit dem vom Hersteller angebotenen
Befestigungs- und Dichtungssystem sofort und dauerhaft dicht war, Anlage 1, Bild 7.

Leipzig, den 31. Juli 2019

f
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Bild 1:  druckwasserdichter Verschluss der Ablauféffnung

Bild 2: Bohren der unteren Lécher in die Stahlbetonwand
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Bild 3: Verlegung von ACO Dichtfix im Eckbereich des Betonli m“; At

HACNIEs
Leipzig Git-Lil

Bild 4: Setzen der oberen Bolzenanker
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Bild 5:
fertig montierter ACO Betonlichtschacht
1020 x 1500 x 500

Bild 6:
far die Dichtigkeitspriifung tiber dem
ACO Betonlichtschacht montierter Beton-
GroRlichtschacht
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Bild 7:  ACO Betonlichtschacht 1020 x 1500 x 500 wahrend der Dichtigkeitspriifung



